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Uppdrag 
Lokal konsolidering av skadat område och limning av lösa fragment med passning.  
 
Beskrivning och tillstånd 
Skida utav trä.  
 
Skidan framstod som stabil, dock hade det uppstått skador vid skidans spets, troligen efter tidigare 
hantering, vilket visade sig genom sex lösa fragment. Fem fragment hade passning och en saknade 
passning. Denne lämnades i sin befintliga förpackning. På grund av skadans natur, försvårades 
fästningen av två fragment. Det förekom även sprickor av varierande storlek. 
 
Konserveringsåtgärder 
Föremålet fotodokumenterades före och efter konservering.  
 
Brottytor hos fragment vilka kunde fästas konsoliderades inledningsvis med 10% Paraloid B72 (akrylat 
co-polymer, i aceton:etanol, 50:50), vilket applicerades med kanyl. Bitarna fästes sedan med 25% 
Paraloid B72 (akrylat co-polymer, i aceton:etanol, 50:50), applicerat med spruta och pensel. För att 
säkra limningen, lades en sandpåse ovanpå lagningen. Sandpåsen och träytan avskildes med Tyvek™.  
 
Några av fragmenten hade passning men kunde ändå inte sättas in på sina platser p.g.a. att träet 
föreföll ha deformerats/slagit sig en aning sedan fragmenten bröts av/lossnade och fragmenten kunde 
inte kilas in på plats. Dessa kunde endast få tillbaka på sina platser om små mängder material 
avlägsnades från skidans brottytor, vilket utfördes med skalpell. Träets originalyta rördes inte. Det 
borttagna materialet lades i den befintliga kartongen. Efter konsolidering av brottytor med 10% Paraloid 
B72, fästes fragmenten med 25% Paraloid B72. För att säkra limningen, byggdes ett stöd under skidan 
med silkespapper och en sandpåse vilka avskiljdes med Tyvek™. 
Samtliga limfogar tilläts torka, därefter avlägsnades sandpåsar, Tyvek™ samt stöd.  
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